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L25500耐侯性試験
– 試験方法

•サンシャインカーボンアークを光源とする耐候性試験 200時間を1年とする

− ブラックパネル温度計：63±3 ℃水噴霧サイクル：18分照射及び水噴霧後、102分照射

•試験場：東京都立産業技術研究センター

200時間(1年相当） 600時間（3年相当） 1000時間（5年相当）

試験員

コメント

所見：各色・画像ともに変

色・亀裂・剥離は認めら

れな

所見：各色・画像ともに変

色・亀裂・剥離は認めら

れない。

所見：各色・画像ともに

変色・亀裂・剥離は認め

られない。
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L25500耐侯性試験
– 結果

•屋外をシミュレーションした試験環境下においてLatexインクとHP エアリリース粘着光沢キャ

ストビニールでプリントした物はラミネート無しの状態で5年の耐侯性能を証明しました。


